Karta techniczna

BOLIX SIL

¢ wysoka odpornos¢ na:
e oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych
e promieniowanie UV — zawiera , absorbery UV”
e wysoka:
¢ hydrofobowos¢ — niska zwilzalnos¢ powtoki farby
e paroprzepuszczalnosc
e stabilnos¢ koloréw
® podwyzszona odpornos¢ na:
e porastanie przez glony i grzyby
e wysolenia — posiada system blokowania jonéw wapnia tzw.
»,blokery wysolen”

szeroka gama kolorystyczna

stosujac farbe BOLIX SIL w ciemnej kolorystyce na bazie 00stronG

otrzymujemy:

o wysoka odpornos¢ na zarysowania powtoki malarskiej
e brak ,efektu zamszu”

e do wykonania powtoki malarskiej na panelu o wygladzie
sztruksu/ryfli BOLIX RIBBED EFFECT PANEL - naleizy stosowaé
wytacznie farbe BOLIX SIL baza 00gggep.-

e stanowi element systemow ocieplenn BOLIX opartych na styropianie
oraz wetnie mineralnej

e produkt spetnia wymagania z zakresu VOC w systemie BREEAM
International

o produkt spetnia wymagania certyfikacji LEED w zakresie kredytu 4.2

e produkt moze przyczyni¢ sie do spetnienia wymagan certyfikacji
BREEAM w zakresie kredytu MAT 1 — Wykorzystanie materiatéw
o niskim wptywie na srodowisko.

¢ nie zawiera fenoli

o zawartos¢ formaldehydow: < 0,001 %

Farba silikonowa (krzemoorganiczna) BOLIX SIL stuzy do wykonywania
dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powtok malarskich na
zewnetrznych $cianach budynku. Doskonale nadaje sie do malowania
pierwszego i malowania renowacyjnego.

Rodzaje malowanego podtoza:

- tynki cienkowarstwowe (w tym ocieplenia na wetnie i styropianie),

- tynki cementowe, cementowo-wapienne,

- ptyty widknisto-cementowe, itp.,

- nieotynkowane mury z betonu, cegiet, pustakdéw ceramicznych lub
silikatowych,

- mocne powtoki malarskie o dobrej przyczepnosci do w/w podtozy

- panele o wygladzie sztruksu/ryfli BOLIX RIBBED EFFECT PANEL (BOLIX
SIL baza OORIBBED)

data aktualizacji: 07.10.2024

Silikonowa farba elewacyjna

Nowo wykonane tynki cienkowarstwowe i tradycyjne moga by¢
malowane po odpowiednim okresie karencji:

- tynki mineralne BOLIX MP — min. 4 dni,

- pozostate tynki cienkowarstwowe BOLIX — po wyschnieciu powtoki
tynku,

- tynki cementowo-wapienne i cementowe — min. 28 dni.

- panele BOLIX RIBBED EFFECT PANEL - po minimum 3 dniach i nie
pozniej niz po 1 miesigcu od przyklejenia paneli.

Podtoze przeznaczone do malowania powinno by¢ zawsze nosne, suche,
oczyszczone z powtok antyadhezyjnych takich jak: kurz, ttuszcz, pyty,
bitumy, glony i innych substancji zmniejszajgcych przyczepnosc.
W przypadku podtozy relatywnie gtadkich mate nieréwnosci mozna
wyrownac zaprawa klejacg do zatapiania siatki np. BOLIX U lub szpachlg
cementowg BOLIX SPN (podioza betonowe). Wieksze nierdwnosci
i ubytki wyréwnaé zaprawg BOLIX W.

Przed natozeniem farby, podtoze zagruntowac preparatem BOLIX SIG, co
jest szczegodlnie istotne w przypadku malowania tynkéw mineralnych
zarowno cienkowarstwowych jak i tradycyjnych . Zabieg ten wyréwnuje
chtonnos¢ podtoza oraz obniza ryzyko wystepowania wysolen w postaci
wykwitdw, zaciekdw, smug na powierzchni wykonanej powtoki
malarskiej.

Panele o wygladzie sztruksu/ryfli BOLIX RIBBED EFFECT PANEL nie
wymagajg gruntowania przed malowanie farbg BOLIX SIL baza 00grgsen

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezposrednio
przed uzyciem catg zawarto$¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie
wymieszaé  mieszarka/wiertarkg wolnoobrotowag z mieszadtem
koszykowym lub skrzydetkowym az do uzyskania jednolitej konsystencji.
W razie potrzeby rozcienczy¢ niewielkg iloscig czystej wody (przy
pierwszym malowaniu max. 10% objetosci, przy drugim max. 5%
objetosci farby) zachowujgc state proporcje rozciericzania na catej
malowanej powierzchni stanowigcej odrebng catos¢.

Farbe naktada¢ rownomiernie w 2 warstwach za pomocga pedzla, watka
lub poprzez natrysk. Drugg warstwe naktadac¢ po wyschnieciu pierwszej.

Natomiast jezeli podtozem bedzie panel o wygladzie sztruksu/ryfli BOLIX
RIBBED EFFECT PANEL to:

Farbe naktada¢ rownomiernie w co najmniej 2 warstwach za pomoca
pedzla rozprowadzajagc wzdtuz wzoru nie dopuszczajgc do
pozostawiania nadmiaru farby szczegdlnie w zagtebieniach. W pierwszej
warstwie farbe rozcieiczy¢ niewielka iloscig czystej wody (10% objetosci
farby). Drugg warstwe naktada¢é po wyschnieciu  warstwy
poprzedzajgcej, nie wczesniej niz po uptywie 12 godzin nawet jesli
wczesniej farba wykazuje powierzchniowe wyschniecie. Farbe nalezy
doktadnie wetrze¢ w powierzchnie paneli, a szczegdlnie w tzw.
pachwiny wzoru (kat wklesty pomiedzy podstawg ryfla i czescig
wypuktg) zwracajagc uwage na jednolita grubos¢ powtoki (bez
dodatkowych zgrubien), co dotyczy kazdej warstwy farby.

Uwaga!

Nie nalezy paneli malowaé¢ watkami i szerokimi fawkowcami z uwagi na
brak mozliwosci wtasciwego wtarcia farby w miejsca trudno dostepne.
Wymienione narzedzia przy malowaniu paneli ryflowanych nie
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zapewniajg rownomiernego rozprowadzenia farby powodujgc lokalne
zgrubienia powtoki. Nieprzestrzeganie zasad malowania moze
skutkowac pojawieniem sie rys na powierzchni farby.

= Nie zaleca sie stosowania ciemnych koloréw (HBW < 30) na duzych,
nastonecznionych powierzchniach elewacji z uwagi na zwiekszong
absorpcje promieniowania stonecznego. W celu odbicia czesci energii
cieplnej pochodzacej z promieni stonecznych i tym samym obnizenia
temperatury na powierzchni elewacji dla wybranych koloréw wg
Palety BOLIX Spectrum 300+ (36A, 36B, 37A, 37B, 38A, 38B, 39A, 39B)
nalezy stosowac farby barwione z dodatkiem ,,cool pigmentow”.

Nie stosowa¢ na powierzchniach narazonych na diugotrwate
oddziatywanie  wody, zalegajacego $niegu oraz podtozach
niezabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym.

Przed przystgpieniem do prac malarskich wszystkie elementy
pozostajagce w zasiegu robdt, a nie przeznaczone do malowania
odpowiednio ostoni¢ i zabezpieczy¢.

Wyznaczy¢ powierzchnie przeznaczong do malowania uwzgledniajac
warunki pogodowe, rodzaj podtoza i mozliwosci wykonawcze.
Malowa¢ poszczegdlne powierzchnie stanowigce odrebng catosé
w sposOb ciagly nie dopuszczajac do wyschniecia farby. Stosowac
farbe pochodzaca z jednej partii produkcyjnej.

farby barwione w réznych punktach barwienia i pochodzace z réznych
partii produkcyjnych mogg rdznic sie odcieniem dlatego zawsze musza
by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci kolorystycznej przed
rozpoczeciem malowania.

W czasie naktadania i wysychania farby, powierzchnie chroni¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem, opadami atmosferycznymi
i dziataniem wiatru. Stosowac siatki ostonowe na rusztowaniach.
Malowanie sasiadujgcych powierzchni o réinej fakturze zewnetrznej
moze powodowac efekt optyczny réznych odcieni farby.

Naktadanie farby poprzez natrysk mozna stosowac jedynie przy
bezwietrznej pogodzie.

Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej
cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas wysychania farby.

Po zakonczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umy¢ biezaca wodg,
pamietajgc ze po wyschnieciu farby czyszczenie jest utrudnione.
Napoczete opakowanie farby nalezy doktadnie zamkna¢, a jego
zawartos$¢ wykorzystaé w mozliwie najkrétszym czasie.

Kolor wyschnietej powtoki moze rézni¢ sie od koloru wzornika, co
moze wynika¢ z: faktury malowanej powierzchni, grubosci i ilosci
natozonych warstw oraz warunkéw cieplno-wilgotnosciowych
w trakcie naktadania i wysychania. Przed przystgpieniem do prac
zaleca sie wykona¢ malowanie prébne pod katem zgodnosci koloru
powtoki malarskiej z oczekiwaniami.

Przy wykonaniu powtoki malarskiej na panelu o wygladzie
sztruksu/ryfli BOLIX RIBBED EFFECT PANEL jezeli powtoka farby przed
catkowitym wyschnieciem (min. 12 h w warunkach optymalnych)
zostanie poddana dziataniu promieni stonecznych, istnieje duze
zagrozenie powstawania rozwarstwiern na styku ryfel/farba i/lub
peknie¢ powtoki farby. Efekt ten moze byé widoczny bezposrednio po
pomalowaniu lub po uptywie czasu. W przypadku zastosowania
ciemnych koloréw farby zagrozenie to jest znacznie wyisze, ze
wzgledu na szybsze nagrzewanie powierzchni farby pod wptywem
promieniowania stonecznego. Jednoczesnie zbyt krotki czas
sezonowania pomiedzy naktadanymi  powtokami  malarskimi
(min. 12 h) oraz zgrubienia powtoki malarskiej w pachwinach paneli
mogg przyczynic sie do wystepowania peknie¢ w powtoce malarskiej.

data aktualizacji: 07.10.2024

Silikonowa farba elewacyjna

Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. W przypadku zanieczyszczenia
oczu, przemy¢ natychmiast obficie wodg oraz w razie potrzeby zwrécié
sie o pomoc lekarskg. Podczas malowania  agregatem
hydrodynamicznym stosowac srodki ochrony osobistej BHP. Nie
wdycha¢ rozpylonego aerozolu. Prace wykonywac bez udziatu oséb
niepowotanych.

m Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa
z mieszadtem koszykowym lub skrzydetkowym
m Pedzel, watek malarski lub agregat malarski.

(400+500 obr/min)

Ponizsze parametry techniczne odnoszg sie do temperatury +23 (£2)°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 (£5)%. W innych warunkach
podane parametry mogg ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie aplikacji i dojrzewania:
od +5°C do +25°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie aplikacji i dojrzewania:
od 30 do 80%

pH:
ok. 8,5

Gestos¢ objetosciowa farb bazowych:
baza 30: ok.1,50 kg/dm3

baza 20: ok.1,47 kg/dm3

baza 00: ok. 1,45 kg/dm3

baza OOSTRONGI Ok.1,30 kg/dm3

baza 0Ogrgsen: 0k.1,45 kg/dm3

Kolorystyka:
paleta barw BOLIX SPEKTRUM 300+
inne kolory na zamodwienie wg wzorca zamawiajacego

Potysk wg PN-EN 1062-1:
mat - Gs

Grubos$¢ powtoki wg PN-EN 1062-1:
100 < E3 <200 um

Wielkos¢ ziarna wg PN-EN 1062-1:
<100 um - S; (drobne)

Wspoétczynnik przenikania pary wodnej wg PN-EN 1062-1:
> 350 g/(m2d)
duzy - V1 > 150 g/(m2d)

Réwnowazy opodr dyfuzyjny Sq wg PN-EN 1062-1:
<0,06 m

Przepuszczalno$¢ wody wg PN-EN 1062-1:
<0,09 kg/(m2ho5)
mata — W3 0,1 kg/(m2h05)

Pokrywanie rys wg PN-EN 1062-1:
Ao

Przepuszczalnos¢ ditlenku wegla wg PN-EN 1062-1:
Co

Odpornos¢ powtoki na szorowanie normowe wg PN-C-81913:
>10000 cykli

Czas schniecia powierzchniowego powtoki farby:
min. 2h

Czas uzyskania petnej odpornosci na szorowanie wg PN-C-81913:
min. 28 dni

Zawartosc LZO:
Limit zawartosci LZO (kat.:) A/c/FW —40 g/l (2010r.)
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Produkt zawiera max. 40 g/l LZO (VOC).

Opakowania:
wiadra: 5I, 10I, 18|

llo$¢ opakowan na palecie i waga netto produktu:

wiadra 5l: 80 / ok. 600 kg (baza 30); ok. 588 kg (baza 20); ok. 580 kg
(baza 00); ok. 520 kg (baza 00stronG)

wiadra 10l: 44 / ok. 660 kg (baza 30); ok. 647 kg (baza 20); ok. 638 kg
(baza 00); ok. 572 kg (baza 00stronG); Ok. 638 kg (baza 00rssen)

wiadra 18l: 24 / ok. 648 kg (baza 30); ok. 635 kg (baza 20); ok. 626 kg
(baza 00); ok. 562 kg (baza 00stronG)

Okres przydatnosci do stosowania:
24 miesigce - data waznosci podana na opakowaniu

m 0,18 — 0,25 I/m? — gtadkie, niechtonne podtoze przy dwukrotnym
malowaniu

m 0,30 — 0,40 I/m2 — podtoze chropowate (np. tynki strukturalne BOLIX)
przy dwukrotnym malowaniu

m 0,36 — 0,50 I/m2 — przy dwukrotnym malowaniu panelu o wygladzie
sztruksu/ryfli BOLIX RIBBED EFFECT PANEL

Zuzycie jest uzaleznione od réwnosci, chtonnosci i chropowatosci
podtoza. W celu doktadnego okreslenia zuzycia wyrobu zaleca sie
przeprowadzenie préb na danym podtozu.

Przechowywa¢ w  nieuszkodzonych  oryginalnie  zamknietych
opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chroni¢ przed silnym
nastonecznieniem i dziataniem mrozu. Wyréb przechowywad
w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Wodne dyspersje silikonowe, wypetniacze, Srodki modyfikujgce, dodatki
biocydowe oraz pigmenty.

data aktualizacji: 07.10.2024

Silikonowa farba elewacyjna

BOLIX S.A. gwarantuje witasciwa jako$¢ wyrobu, lecz nie ma wptywu na rodzaj
jego zastosowania i sposob uzycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialnosci za prace
Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyzej informacje zostaty
podane w dobrej wierze wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania.
Nie zastepuja one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie
zwalniajg go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku
watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby lub skontaktowac sie
z Dziatem Technicznej Obstugi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyiszej Karty
Technicznej wszystkie poprzednie traca swoja waznosc¢.
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